
1044

Vzorní k kožen ek 

1023 1089 1017

1206 3104 3022 3333

3036 5161 5040 5154

5182 5141 5118 9001

7000 7107 7046 7195



6156

Vzorní k kožen ek 

6274 6257 6248

6263 6001 6099 8412

8222 9011

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Skvrny čistěte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním mýdlovém roztoku. Tímto 
způsobem odstraníte většinu běžných neagresivních nečistot, aniž by na kožence 
zůstávaly viditelné stopy po čištění. 

Koženku nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Pokyny pro údržbu a čištění:

Odstín a dezén koženky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

test oděru Martindale: > 200.000 otáček
hmotnost: 652g/bm+/- 5%

test nehořlavosti: EN 1021-1, EN 1021-2

podklad: 100% PES (polyester)
složení: 100% PVC (polyvinylchlorid)

šíře: 145cm

- Neobsahuje ftaláty.
- Neobsahuje škodlivé prvky - norma EN71-3

- Hygienický atest pro použití ve zdravotnictví.
- Vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů.
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